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DAN-GRITS SYN PÅ PROBLEMSTILLINGEN OM FORVITREDE FUGER 

Hos Dan-Grit producerer vi vores mørtel med nøje kvalitetssikring. Alle produkter, der er fremstillet af Dan-
Grit, er underlagt en tredjepartskontrol udført af Dancert, der hører under Teknologisk Institut. Dancert 
overvåger og kvalitetssikrer Dan-Grits egen produktionskontrol, herunder overholdelse af gældende 
standarder. Vi tager eventuelle kvalitets- og byggeudfordringer meget alvorligt og arbejder for at sikre, at 
vores produkter lever op til de høje standarder, både kunder og branchen forventer. 

Hos Dan-Grit er vi bekendt med, at forvitrede fuger har fået stigende opmærksomhed i murværksbranchen 
de senere år i takt med stigningen af antallet af opførte typehuse. Den høje byggeaktivitet og det hurtige tempo 
med byggeboom i specielt vinterhalvåret kan skabe udfordringer, herunder med forvitrede fuger.  

I de sager Dan-Grit har været involveret i, er Dan-Grits mørteler blevet vurderet til at leve op til de gældende 
standarder, som mørtler er underlagt, ligesom, at der ikke er fundet fejl eller mangler ved Dan-Grits mørtler. 
Årsagen til, at fuger kan forvitre, skal således ikke findes i Dan-Grits mørtler, men i andre forhold. I Dan-Grits 
optik er der flere forhold, der kan have betydning for, at fuger forvitrer. De primære forhold er ifølge Dan-
Grit: 

1. Pga. murerarbejdet, har murværket været udsat for regn/fugt både under opmuringen og i perioden 
umiddelbart efter opmuring. Mørtlen har fået dårlige hærdebetingelser fra start, da der er et for højt 
fugtniveau til, at mørtlen kan hærde/karbonisere tilstrækkeligt hurtigt. DeĴe skyldes manglende 
afdækning evt. vinterafdækning og vinterforanstaltninger. Hertil kan manglende udfyldningsgrad af 
mørtelfugerne også medføre øget indtrængning af vinddrevet regn. Endelig ses flere murværk at 
mangle dilatationsfuger eller andre foranstaltninger, der sikrer, at temperatur og fugtbevægelser kan 
foregår, uden at der opstår revnedannelser/forvitringer.  

2. Pga. manglende ventilering af murværkets bagside pga. ydervæggens konstruktion, kan murværket 
ikke ”komme af med fugten”. Typehusfirmaerne bygger som regel deres huse uden ventilationsspalte. 
DeĴe giver ekstra ”anvendelige” kvadratmeter, men bevirker også, at lige bag facademuren, der 
findes et lag isoleringsmateriale (mineraluld o. lign.), som suger fugt og vand til sig, som det holder 
på og dermed bidrager til, at murværket forbliver opfugtet. Ofte vil gipsudfældninger i mørtlen og på 
teglstenenes synflade også forhindre at fugt ad den vej kan komme ud. Ved ventilering øges 
udtørringspotentialet betragtelig fra facademurværkets bagside i sommerperioden og bevirker at 
eventuelle opløste mineraler(salte) vil udfælde på facadens bagside. Se evt. hĴps://www.mur-
tag.dk/projektering/facademur-med-luftspalte-materialeadskillelse/hvornaar-skal-man-vaelge-
ventileret-facademur/ 

3. Pga. fugt i murværket opløses salte i stenene, der trænger ud i mørtelfugerne synsflade. Disse salte 
erfarer Dan-Grit optræder uanset om den pågældende mursten er deklareret S2 eller S0. I flere sager 
har Dan-Grit erfaret, at der til typehusene anvendes S0 sten i facademurværket i de huse de opfører, 
deĴe på trods af, at S0 sten slet ikke er egnet til at indgå i facademurværket. Det er kun S2 sten, der 
må indgå i facademurværk. S2 sten er deklareret til at have lavere saltindhold end S0 sten.  For sen 
trykning af fugerne medfører, at der opstår små huller i mørtelfugerne (kollapsede luftsporestruktur), 
som kan accelerere, at murstenenes sulfatindhold udvaskes til mørtlen, hvor de udfælder, så længe 
de reĴe fugtige forhold er til stede.  
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Også klimaets udvikling med mere kraftigere regnbyger i både vinter- og sommerhalvåret, stiller større krav 
til murernes agtpågivenhed under opmuring, da murværk i den tidlige fase skal undgå at blive belastet med 
for meget fugt/vand.  

Dan-Grit har de sidste par år været involveret i isoleret bevisoptagelsessager og retssager ved de danske 
domstole, som har involveret diverse mangler ved typehuse, herunder forvitrede fuger. Der er typisk tale om 
sager, hvor husejere har rejst krav imod et typehusfirma for diverse forhold. Herefter inddrager 
typehusfirmaet en eller flere af de virksomheder, der har udført arbejde på huset eller leveret materialer til 
huset. Dan-Grit har leveret mørtel til flere tusinder af huse. Reklamationsprocenten på huse med Dan-Grits 
mørtel er på under 4%. Langt størstedelen af de forholdsvist få reklamationer vedrører huse, hvor murværk 
er opmuret i kolde og våde perioder.  

I de sager Dan-Grit har været involveret i, har mange forskellige eksperter peget på, at årsagen til de forvitrede 
fuger skyldes fejl fra murerfirmaers side. Da mange af murerfirmaernes økonomi er begrænset, er det dog ikke 
altid muligt for typehusfirmaerne at hente pengene hjem fra murerfirmaerne, der kan ende med at gå konkurs. 
DeĴe forestiller Dan-Grit sig er medvirkende årsag til, hvor typehusfirmaerne kigger efter andre mulighed for 
at hive penge hjem til udbedring af de huse, som typehusfirmaerne står til at skulle udbedre.  

I de sager Dan-Grit har været involveret i de seneste år, har vi i 9 af sagerne modtaget skønserklæringer. I 
nogle af sagerne er der desuden udarbejdet en eller flere supplerende skønserklæringer. 

Den ene skønserklæring er fra den 23. august 2022. Denne skønserklæring stammer fra en sag ved ReĴen i 
Ålborg, hvor Dan-Grit var adciteret (sag: BS-20179/2021-ALB, BS-42921/2021-ALB og BS-49417/2021-ALB). I 
sagen for ReĴen i Ålborg konkluderede skønsmanden, at Dan-Grits mørtel opfylder gældende standarder, 
ligesom at Dan-Grits mørtel blev vurderet egnet til det konkrete byggeri. Skønsmanden i sagen konkluderede, 
at afskalninger i sagen skyldtes udførelsesmæssige fejl fra murerfirmaets side som følge af for sen trykning af 
mørtelfugerne, hvilket gjorde murværket sårbart overfor fugt. Denne sårbarhed kunne man i sommerhalvåret 
have reduceret, hvis man havde bygget huset med en ventilationsspalte mellem facademuren og (hulmurs-) 
isoleringen. Som følge af skønserklæringen blev kravet imod Dan-Grit ikke forfulgt yderligere.  

Den anden skønserklæring er fra den 27. juli 2023 og stammer fra en sag ved ReĴen i Horsens (sag: BS-
19403/2021-HRS, BS-24813/2021-HRS, BS-34064/2021-HRS og BS-34471/2021-HRS). Faktum i sagen for ReĴen 
i Horsens mindede meget om faktum i sagen fra ReĴen i Ålborg. I sagen for ReĴen i Horsens konkluderede 
skønsmanden, at de smuldrende fuger skyldtes udførelsesmæssige fejl af murerfirmaet, bl.a. som følge af 
manglende fugtstyring, herunder manglende afdækning af murværket. Også i denne skønserklæring 
konkluderer skønsmanden, at der ikke vurderes at være fejl i Dan-Grits mørtel eller i mørtlens egenskaber i 
forhold til det miljø / den eksponeringsklasse ejendommen er beliggende i. Skønsmanden konkluderer også, 
at Dan-Grits mørtel er certificeret og deklareret iht. til god branchesædvane. I sagen ved ReĴen i Horsens er 
der også udarbejdet en supplerende skønerklæring. Denne vedrører dog hovedsageligt skønsmandens 
vurdering af udbedringstiltag, skadesudviklingen i murværket, udbedringsomkostningerne og de 
håndværksmæssige standarder, der findes for udførelse af murerarbejder, herunder afdækning af murværk. 
Dan-Grit har senest modtaget en yderligere supplerende skønserklæring i sagen af den 24. august 2025. Her 
fastholder skønsmanden sine tidligere besvarelser, om at forvitringerne er forårsaget af manglende 
afdækning. Skønsmanden tilføjer, at det også har spillet en rolle, at den konkrete bygning var udformet uden 
beskyĴende tagudhæng. Den isolerede bevisoptagelse er afsluĴet, og kravet imod Dan-Grit er opgivet.   
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Den tredje skønserklæring er fra den 14. marts 2024, og er fra en sag ved ReĴen i Kolding (sag: BS-244/2023-
KOL, BS-5829/2023-KOL, BS-5830/2023-KOL, BS-17145/2023-KOL). Skønsmanden konkluderede her, at 
forvitringer/de smuldrede fuger skyldtes udførelsesmæssige fejl fra murerfirmaet, som følge af manglende 
fugtstyring i form af manglende afdækning af murværket under også efter opførelsen af murværket og for sen 
trykning af fugerne. Skønsmanden konkluderede, at forvitringerne ikke skyldtes en fejl i Dan-Grits mørtel, 
herunder i dets egenskaber i forhold til et miljø som huset er beliggende i. Den 23. maj 2025 afgav 
skønsmanden en supplerende skønserklæring. I den supplerende skønserklæring fasthold skønsmanden, at 
manglende fugtstyring var årsag til forvitringerne. Den isolerede bevisoptagelse er afsluĴet, og krav imod 
Dan-Grit er opgivet.  

Den Ħerde skønserklæring er fra den 29. august 2021 i en tidligere sag ved ReĴen i Kolding, hvor Dan-Grit 
alene var procestilvarslet. Skønsmanden konkluderede i skønsrapporten, at materialerne, herunder Dan-Grits 
mørtel ikke havde været medvirkende årsag til fejl ved murværket. Fejlene i murværket skyldtes fejl fra 
murerfirmaet, herunder som følge af manglende agtpågivenhed under opførelse. Skønsmanden anså valget 
af Dan-Grits mørtel for yderst velegnet til brug i det pågældende murværk. Krav imod Dan-Grit blev opgivet 
som følge af skønserklæringen.  

Den femte skønserklæring er fra den 17. februar 2025 og er afgivet i en sag for ReĴen i Randers (BS-43501/2023-
RAN). Også i denne skønserklæring konkluderer skønsmanden, at forvitringerne skyldes udførelsesmæssige 
fejl. Om Dan-Grits mørtel vurderede skønsmanden, at Dan-Grits mørtel opfylder de håndværksmæssige 
standarder, der til den, og at det ikke er registreret tegn på, at der skulle være noget galt med den anvendte 
mørtels stand, beskaffenhed eller egenskaber i øvrigt. Den 2. december 2025 afgav skønsmanden en 
supplerende skønserklæring. Temaet i den supplerende skønserklæring var årsagen til den sene trykning, om 
imprægneringens rolle i skadesbilledet. Skønsmanden konkluderede, at imprægneringen forværrede 
skadeudviklingen i mørtelfugerne, da imprægneringen ikke var udført, så den havde den nødvendige 
indtrængningsdybe. Skønsmanden konkluderede videre, at han ikke kunne udelukke, at komprimeringen af 
mørtelfugerne var sket for sent i forhold til reĴidig komprimering i murerhåndbogen 2016 og 2020. Dan-Grit 
er alene procestilvarslet i denne sag, og forventer heller ikke, at sagen giver anledning til at krav forsøges imod 
Dan-Grit.  

Den sjette skønserklæring har Dan-Grit modtaget den 8. juli 2025 i retssagerne: BS-11560/2022-HRS, BS- 
17872/2022-HRS, BS-22012/2022-HRS, BS-24920/2022- HRS. I forhold til de forvitringer, skønsmanden 
konstaterede i ejendommens fuger, vurderede skønsmanden, at den primære årsag til forvitringerne var, at 
fugen var trykket for sent, dvs. efter mørtlen havde mistet sin plasticitet. En anden, mindre medvirkende årsag 
var manglende afdækning i forbindelse med opmuringen. En tredje, mindre medvirkende årsag var, at  
mørtelvalget ikke var ideelt ifht. den pågældende mursten. Retssagen imod Dan-Grit er hævet. Typehusets  
sag imod murerfirmaet verserer dog fortsat.  
 
Den syvende skønserklæring har Dan-Grit modtaget den 10. juli 2025 i sagerne BS-39653/2023-SVE og BS-
46846/2023-SVE. Denne skønserklæring foretager ingen konklusion i forhold til hvad, der er årsag til 
forvitringerne. Skønsmanden nævner blot, at han ikke kan udelukke, at forvirringerne skyldes 
udførelsesmæssige fejl, ligesom skønsmanden ikke kan udelukke, at forvitringerne skyldes fejl ved den 
anvendte mørteltype, som skønsmanden konkret nævner, han ikke har undersøgt, da han ikke har 
kompetencerne til det. Den isolerede bevisoptagelse er afsluĴet, og krav imod Dan-Grit er opgivet.   
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Den oĴende skønserklæring har Dan-Grit modtaget den 25. februar 2026 i sagerne BS-43410/2024-RAN og BS-
56339/2024-RAN. I denne skønserklæring konkluderer skønsmanden, at årsagen til forvitringerne er, at der 
ikke har været afdækket tilstrækkeligt og at fugerne er trykket for sent. Skønsmanden konkluderer, at Dan-
Grits mørtel er certificeret og deklareret i overensstemmelse med god praksis i branchen. Dan-Grit forventer 
ikke, at et krav imod Dan-Grit vil blive forfulgt, som følge af skønserklæringen.  

Den niende skønserklæring har Dan-Grit modtaget den 9. marts 2026 i sagen BS-41070/2024-RAN. I denne 
skønserklæring konkluderer skønsmanden, at årsagen til forvitringerne ikke skyldes mørtlen. Årsagen skylder 
heller ikke, at fugerne er trykket for sent, da skønsmanden vurderer, at murerfirmaet har trykket fugerne 
reĴidigt. Skønsmanden konkluderer, at årsagen til forvitringerne skyldes manglende afdækning af murværket 
under og umiddelbart efter murerperioden, hvilket skønsmanden vurderer, ikke er en korrekt 
håndværksmæssig udførelse af murerarbejdet.  

Senest er to retssager imod Dan-Grit ved ReĴen i Horsens blevet hævet, mens sagerne fortsat verserer mellem 
det pågældende typehus og de involverede murerselskaber. Det drejer sig om sagerne BS-18195/2025-HRS og 
BS-52210/2024-HRS. Videre er en isoleret bevisoptagelse ved ReĴen i Kolding (BS-54572/2023-KOL) for nyligt  
også blevet hævet i relation til Dan-Grit.  

*** 

På baggrund af de skønserklæringer Dan-Grit har modtaget, er der ikke tegn på, at det er Dan-Grits mørtel, 
der er årsag til de forvitrede fuger, der forekommer.  

 

 

Med venlig hilsen 

Maibrith Andersen  
Direktør  

Dan-Grit A/S 

 
 

 

 

 

 


